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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheids zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist das Fugenband "Agrar-RubberElast" der
B.T. innovation GmbH (nachfolgend Fugenband genannt). Das Fugenband ist ein selbst-
klebendes bandférmiges Produkt, das als Abdichtung von BetonfertigteilstéRen in Dicht-
konstruktionen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton eingebaut wird. Das Fugenband wird
in den Abmessungen gemaf Anlage 3 hergestellt.

Die Abdichtung beruht auf der Haftung auf Beton und erfordert die Stauchung des zwischen
den erharteten Betonoberflachen befindlichen Fugenbands auf eine bestimmte Breite. Um die
Komprimierung zu erreichen, werden BT-Spannschlésser mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-599 verwendet.

(2) Das Fugenband darf in unbeschichteten Lager- und Abfiillanlagen von JGS-Anlagen und
Biogasanlagen in den folgenden Bereichen verwendet werden:

- Behalter mit einer max. Fullhéhe von 4 m, in denen ausschlielllich Jauche, Gille und
Silagesickersafte gemal § 2 (13) AwSV' gelagert werden, wobei ein Gemischanteil mit
max. jeweils 10 Vol.-% Silagesickersaften einzuhalten ist,

- Behalter mit einer max. Fullhéhe von 4 m, in denen ausschliel3lich Garsubstrate landwirt-
schaftlicher Herkunft nach § 2 (8) AwSV, auller pflanzendlhaltige Garsubstrate, sowie
daraus entstandene Garreste gelagert werden, wobei ein Gemischanteil mit max. jeweils
10 Vol.-% Silagesickersaften einzuhalten ist,

- Fahrsilos, in denen Garfutter geman § 2 (13) AwSV gelagert und in denen beim Silieren
entstehende Silagesickersafte abgeleitet werden sowie

- Fahrsilos (Garsubstratlager), in denen ausschlieBlich Garsubstrate landwirtschaftlicher
Herkunft nach § 2 (8) AwSV, auler pflanzendlhaltige Garsubstrate, gelagert werden.

(3) Das Fugenband wird zur Abdichtung in Konstruktionen aus Betonfertigteilen verwendet.
Dabei darf das nachste Fertigteil erst gesetzt werden, wenn das Fugenband auf dem ersten
Fertigteil appliziert wurde.

(4) Das Fugenband darf gemafl Anlage 1 an bestimmte Fugendichtstoffe angeschlossen
werden und ist vertraglich mit bestimmten Beschichtungssystemen.

(5) Das Fugenband soll bei normalen Umgebungs-, Bauteil- und Materialtemperaturen
(Ublicherweise innerhalb eines Bereichs von +5 °C bis +40 °C) eingebaut und darf in
eingebautem Zustand bei Temperaturen zwischen -20 °C und +60 °C genutzt werden, wobei
die Flussigkeitstemperatur beim Kontakt mit dem Fugenband im eingebauten Zustand +30 °C
nicht Uberschreiten darf. Das Fugenband darf wahrend des Silierprozesses kurzzeitig
Temperaturen von 40 °C ausgesetzt werden.

(6) Dieser Bescheid bericksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Zulassungs- und Regelungsgegenstand. Gemall § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG? gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(7) Der Bescheid berticksichtigt dariiber hinaus die wasserrechtlichen Anforderungen an An-
lagen zum Lagern und Abfiillen von Jauche, Giille und Silagesickersaften (JGS-Anlagen). Der
Zulassungs-/Regelungsgegenstand darf gemafly Abschnitt 2.1 der Anlage 7 AwSV in JGS-
Anlagen verwendet bzw. angewendet werden.

(8) Der Bescheid wird unbeschadet der Prif- und Genehmigungsvorbehalte anderer
Rechtsbereiche erteilt.

1 AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom
18. April 2017 (BGBI. | S.905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist

2 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
18. August 2021 (BGBI. | S. 3901)

793853.21 1.74.51-72/18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

g g far
Nr. Z-74.51-208 Bautechnik

Seite 4 von 12 | 5. Mai 2022

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Das Fugenband muss den Angaben und den technischen Kenndaten der Anlagen dieses
Bescheids entsprechen. Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte,
Zusammensetzungen, Rezepturen, Abmessungen und Toleranzen des Fugenbands missen
den beim Deutschen Institut fir Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle bzw. der fremd-
Uberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

21.2 Eigenschaften
(1) Das Fugenband muss:
— bestandig sein gegenuber den in Abschnitt 1 (2) genannten Flussigkeiten,

— bei Verwendung in Behaltern bestandig sein gegeniber den Auswirkungen biogen initi-
ierter Schwefelsaurebeanspruchungen,

— haftfest auf Beton sowie hydrolyse- und witterungsbestandig,

— geeignet sein, im Fugenanschluss an die in Anlage 1 genannten Fugendichtstoffe ange-
schlossen zu werden sowie

— vertraglich mit den in Anlage 1 genannten Beschichtungssystemen sein.
(2) Das Fugenband muss im eingebauten Zustand:

— bestandig und flissigkeitsundurchlassig gegeniber den in Abschnitt 1 (2) genannten
Flissigkeiten sein,

— Umlaufigkeiten gegenliber den in Abschnitt 1 (2) genannten Flissigkeiten verhindern,

— mindestens die Anforderungen der Baustoffklasse B2, "normal entflammbar", gemafn
DIN 4102-13 erflllen und

— geeignet sein, in Dichtkonstruktionen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton in JGS- bzw.
Biogas-Anlagen eingesetzt zu werden.

(3) Die Eigenschaften nach (1) und (2) wurden dem DIBt gegeniiber nachgewiesen.
21.3 Zusammensetzung

(1) Die Rezeptur bzw. Zusammensetzung der Formmasse fir die Herstellung des Fugen-
bands ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt. Eine Anderung der Rezeptur bzw.
Zusammensetzung bedarf der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut flr
Bautechnik.

(2) Nahere Angaben zu den charakteristischen Materialkennwerten des Fugenbands enthalt
Anlage 1.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Das Fugenband wird nach den im Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben im
Werk 14 der B.T. innovation GmbH im Extrusionsverfahren aus einer Kautschuk-Formmasse
hergestellt. Die Beschreibung des Herstellverfahrens ist beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt. Anderungen bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche
Institut fir Bautechnik.

222 Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Verpackung, Transport und Lagerung des Fugenbands haben so zu erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere ist das Fugenband gemaR den
Angaben des Herstellers zu lagern. Die angegebenen Lagerbedingungen sind zu beachten.

3 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
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(2) Das Fugenband, welches einseitig mit einer Schutzfolie versehen ist, wird als Rollenware
in Kartons und auf Transportpaletten verpackt und geliefert. Zwischen Ulbereinander gepack-
ten Fugenbandrollen befindet sich eine Trennschicht aus Papier.

(3) Das Fugenband ist bis zum Einbau an geschutzter Stelle auf Lagerhélzern oder anderen
festen Unterlagen zu lagern und vor Verschmutzung sowie vor Nasse und Beschadigungen
zu schitzen.

(4) Das Fugenband ist nicht der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Es ist so zu lagern,
dass die Stofftemperatur zum Zeitpunkt der Verlegung gréRer +5 °C und kleiner +40 °C ist.

223 Kennzeichnung

(1) Das Fugenband und/oder die Verpackung des Fugenbands und/oder der Beipackzettel
des Fugenbands und/oder der Lieferschein des Fugenbands muss im Werk der
B.T. innovation GmbH in 39116 Magdeburg (Antragsteller) mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erflillt sind.

(2) Alle fur den Einbau wichtigen Angaben missen deutlich auf der Verpackung und/oder auf
einem Beipackzettel angegeben sein. Alle Angaben missen in einer Form erfolgen, die
deutlich und verstandlich ist.

(3) Weiterhin muss der Beipackzettel oder der Lieferschein mit nachstehenden Angaben
gekennzeichnet sein:

— vollstandige Bezeichnung des Bauprodukts:

"Agrar-RubberElast — Fugenband zur Verwendung in JGS- und Biogas-Anlagen nach
Bescheid Nr. Z-74.51-208"

— Name und Werkzeichen des Antragstellers.
2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der vom
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das im Abschnitt 2.2.3
benannte Werk der B.T. innovation GmbH in 39116 Magdeburg (Antragsteller) mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer
regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Antragsteller eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

(3) Die Uberein§timmungserklérung hat der Antragsteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts (gemaf
Abschnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1)In dem im Abschnitt2.2.3 angegebenen Werk der B.T.innovation GmbH in
39116 Magdeburg (Antragsteller) ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Antragsteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion bzw. der Lagerhaltung verstanden,
mit der dieser sicherstellt, dass die hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser vom
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
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(2) Der Antragsteller hat sich die Anforderungen an das Fugenband von dem im Ab-
schnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk zusatzlich durch ein Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach
DIN EN 102044 nachweisen zu lassen. Dabei sind die Eigenschaften der Anlage 1 zu erfillen.
Darilber hinaus istim Rahmen der Wareneingangskontrolle die Vollstandigkeit und Richtigkeit
der mitgelieferten Konformitatserklarungen, Abnahmeprifzeugnisse und Lieferscheine zu
prufen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle fiir das Fugenband soll mindestens die in Anlage 2
aufgefiihrten MalRnahmen einschlieRen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, mit den
Eigenschaftskennwerten in Anlage 1 zu vergleichen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Fugenbands bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen nach Anlage 2 und Vergleich mit den Anforde-
rungen nach Anlage 1 und

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom fir die Produktionskontrolle Verantwortlichen
unverzuglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelne
Komponenten des Bauprodukts, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu
handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach
Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangel-
beseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

(1)In dem im Abschnitt2.2.3 angegebenen Werk der B.T.innovation GmbH in
39116 Magdeburg (Antragsteller) ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uberwachung regelmafRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die Probe-
nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Proben sind
reprasentativ aus der laufenden Produktion bzw. aus der Lagerhaltung zu entnehmen.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Fugenbands durchzuflhren.

(3) Bei der Erstprifung des Fugenbands sind die Eigenschaften nach Anlage 1 sowie die
Anderung von Masse und Volumen gemaR DIBt-Priifplan der B.T. innovation GmbH nach
Einlagerung in Prufflissigkeit der Gruppe 2 der aktuellen DIBt-Liste 7 durch Einzelprifungen
zu ermitteln.

(4) Im Rahmen der Fremdiiberwachung des Fugenbands sind die Eigenschaften nach
Anlage 2 zu ermitteln und mit den Angaben der Anlage 1 zu vergleichen. Des Weiteren ist die
Kennzeichnung des Fugenbands zu prifen und zu dokumentieren.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile sowie
deren Chargennummern,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

4 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
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— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen geman
Anlage 2 sowie

— Unterschrift des fir die Fremdiiberwachung Verantwortlichen.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung
(1) Unter Bertcksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und den zu erwartenden
chemischen und mechanischen Beanspruchungen sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionsunterlagen (z. B. Fugenplane) durch einen fachkundigen Planer anzufertigen.
(2) Fur den sachgemalen Einbau des Fugenbands hat der Antragsteller eine Einbau- und
Verarbeitungsanweisung zu erstellen. Diese ist bei der Planung zu berlcksichtigen.
(3) Bei Planung und Bemessung ist das Folgende zu beachten:

— Das Fugenband wird zur Abdichtung von Betonfertigteilstofien in Betondichtkonstruktionen
verwendet.

— Der statische Nachweis der Betondichtkonstruktion ist wie bei einer fugenlosen Bauweise
vorzunehmen. Die Bemessung der Gesamtanlage erfolgt als durchlaufend verspannte
Konstruktion.

— Das Fugenband darf in Behaltern eingebaut werden, bei denen die max. Fillhéhe von 4 m
nicht Gberschritten wird.

— Die BetonfertigteilstoRe sind zueinander als parallel zu planen.

— Die Betonfertigteilstof3e sind so zu planen, dass das Fugenband im eingebauten Zustand
an jeder Stelle in der Fuge um 70 % bis 90 % gestaucht ist (siehe Anlage 3).

— Um die Komprimierung des Fugenbands zu erreichen, werden BT-Spannschldésser mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-599
verwendet.

— Die Auswahl der Fugenbanddimension erfolgt so, dass das Fugenband nach der
Komprimierung die Fuge weitestgehend ausfiillt. Uberstehendes Fugenband ist ober-
flachenbiindig abzuschneiden. Fugenraum, der mehr als 1 cm tief nicht mit Fugenband
ausgefillt ist und zur beaufschlagten Seite zeigt, ist mit Zementmdrtel nach den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgeneh-
migung Nr. Z-14.4-599 vollstédndig zu vermoérteln. Auf diese Vermdrtelung kann verzichtet
werden, wenn das Fugenband in werkseitig beschichteten Betonfertigteilen verwendet
wird, deren Flankenschutz bis an den Bereich der Fugenbandabdichtung gezogen wurde.

— Das Fugenband muss die Bewegungen in der Fuge zwischen den Betonfertigteilen
schadlos (berstehen. Damit das Fugenband nicht zerstort wird, ist sicherzustellen, dass
die Fugenbreite nach dem Verspannen der Betonfertigteile mindestens 2 mm betragt.

— Die Betonfertigteilstof’e sind so zu planen, dass die BT-Spannschlosser auf der dem
Befullgut abgewandten Seite angeordnet sind. Andernfalls sind die Spannschloss-
Aussparungen nach dem Einbau des Fugenbands und dem Verspannen der Betonfertig-
teile mit einem Zementmortel nach den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-599 vollstandig zu vermérteln.

— Bei Verwendung des Fugenbands in abgedeckten Behaltern ist die dem Beflllgut
zugewandte Seite mit einem Beschichtungssystem gemaf Anlage 1 auf ganzer Flache zu
beschichten.
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— Das Fugenband ist mittig auf der Bauteilflache und im Bereich von Spannschloss-
Aussparungen mittig auf der verbleibenden Bauteilflache gemal den Hinweisen und
Darstellungen in Anlage 4 zu verlegen.

3.2 Ausfiihrung

3.21 Allgemeines
(1) Der ausfuhrende Betrieb (gemaf Vorschriften der AwSV), einschlieflich seiner Fachkrafte,
muss vom Antragsteller fur die in diesem Bescheid genannten Tétigkeiten geschult und
autorisiert sein.
(2) Bei der Verwendung des Abdichtungssystems in JGS-Anlagen wird auf Anlage 7,
Abschnitt 2.4 der AwSV verwiesen, wonach der ausfiihrende Betrieb fir diese Tatigkeiten
Fachbetrieb gemaR § 62 AwSV sein muss, es sei denn, die Tatigkeiten sind gemal AwSV
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.
(3) Das Fugenband ist gemafl den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den Konstruk-
tionszeichnungen (Abschnitt 3.1 (1)) und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des
Antragstellers einzubauen. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten
Hinweise sind einzuhalten.
(4) Vor dem Einbau des Fugenbands ist die Eignung der Fugenflanken sowie der
anschlieBenden Bauteile festzustellen.

— Der Beton der Kontaktflachen muss das vom Planer festgelegte Mindestalter erreicht
haben.

— Der Haftgrund muss vor dem Einbau des Fugenbands fest, tragfahig sowie frei von Staub,
Fett, Olen und anderen trennenden Materialien sein, um ein optimales Haften des
Fugenbands zu ermdglichen.

— Der Untergrund muss vor dem Einbau des Fugenbands trocken sein.

— Soll die Beton-Dichtkonstruktion nach dem Einbau des Fugenbands mit einem Beschich-
tungssystem beschichtet werden, missen die Bauteilkanten dafir vorbereitet sein.
Innenliegende Kanten sind als Hohlkehle auszufuhren. AuRRenliegende Kanten muissen
gefast oder entgratet sein.

— Fugendichtstoffe, die im Fugenanschluss an das Fugenband angeschlossen werden,
mussen geeignet sein.

3.2.2 Einbau

(1) Das Fugenband ist gemaf der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers
einzubauen. Hinweise und Darstellungen gemal Anlage 3 und Anlage 4 sind zu beriick-
sichtigen.

(2) Das Fugenband ist von der Rolle abzurollen und mit der Schutzfolie nach oben mittig auf
den Betonfertigteilstol3 Uber die ganze Lange kraftig anzudricken.

(3) Im Bereich von Spannschloss-Aussparungen ist das Fugenband mittig auf der
verbleibenden Bauteilflaiche gemal den Hinweisen und Darstellungen in Anlage 4 zu
verlegen.

(4) In Ecken ist das Fugenband in die bendtigte Form zu bringen und anzudriicken.

(5) Zur Verlangerung des Fugenbands sind

— entweder die Enden schrag (30° bis 45°) so anzuschneiden, dass nach dem Verbinden der
Enden das Fugenband ohne QuerschnittsvergréRerung verlegt werden kann oder

— mit 5 cm Uberlapp seitlich zusammengedriickt zu verlegen (siehe Anlage 3)

Der Abstand zwischen den Fugenbandstéf3en muss mindestens 1 m betragen.

(6) Die Schutzfolie ist erst unmittelbar vor dem Verspannen der Bauteile mittels der BT-

Spannschlésser vom Fugenband zu entfernen.
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(7) Vor dem Setzen des anschlieRenden Betonfertigteils ist zu priifen, ob das Fugenband fest
an dem vorhandenen Betonfertigteil sitzt und nicht verschiebbar ist. Das Fugenband darf sich
beim Setzen des anschlieRenden Betonfertigteils nicht verschieben.

(8) Beschadigte Fugenbander durfen nicht eingebaut werden. Die beschadigten Bereiche
(z. B. bei starken Deformationen oder bei Rissen) sind vor dem Einbau etwa durch
Abschneiden der betroffenen Bandabschnitte zu entfernen.

(9) Die Schutzfolie ist erst unmittelbar vor dem Setzen des anschlieRenden Betonfertigteils
vom eingebauten Band zu entfernen, um das Band vor Verschmutzung zu schitzen.

3.23 Kontrolle der Ausfiihrung

(1) Vor, wahrend bzw. nach Einbau des Fugenbands sind nachstehende Kontrollen durch-
zufdhren.

(2) Vor dem Einbau:

- Vor der Verlegung des Fugenbands ist durch den ausfiihrenden Betrieb geman
Abschnitt 3.2.1 (1) sicherzustellen, dass die Betonfestigkeitsklasse der Betondicht-
konstruktion den Anforderungen der jeweils maf3gebenden allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung der Dichtkonstruktion, der DIN 11622-25 oder
DIN 11622-5¢ entspricht, beispielsweise durch Kontrolle der Kennwerte in den
Uberwachungszeichnungen gemaR DIN EN 136707 in Verbindung mit DIN 1045-38,
z. B. Bautagebuch.

- Kontrolle, dass das richtige Fugenband und die richtigen BT-Spannschiosser gemaf
diesem Bescheid verwendet werden.

- Kontrolle der richtigen Lage der BT-Spannschlésser in Bezug auf die dem Beflllgut
zugewandte Seite.

- Kontrolle, dass die richtige Fugenbanddimension gemaf Anlage 3 verwendet wird.

- Kontrolle des Zustands der Kontaktflachen (Haftflachen). Verschmutzungen sind griindlich
vor dem Einbau zu entfernen.

(3) Wahrend und nach dem Einbau:

- allgemeine Beschaffenheit des Fugenbands vor dem Setzen des anschlielRenden Beton-
fertigteils. Dafiir ist das eingebaute Fugenband in voller Lange visuell zu kontrollieren.

- Einbaulage (Berlcksichtigung der Forderungen aus Abschnitt 3.2.2) und Vergleich mit dem
Fugenplan und den Einbaudetails der Konstruktionsunterlagen vor dem Setzen des
anschlieBenden Betonfertigteils.

- Nach dem Setzen des anschliefenden Betonfertigteils und dem Verspannen der Beton-
fertigteile und bevor die Vermdrtelung der Spannschloss-Aussparungen erfolgt, ist das
eingebaute Fugenband visuell in voller Léange hinsichtlich seines ordnungsgemafen
Einbaus zu kontrollieren (z. B. oberflachenbiindiger Einbau bzw. Ausfiillung des Fugen-
raums, maximal zuldassige Komprimierung).

- Fdrden Fall, dass die Spannschloss-Aussparungen vermdrtelt wurden, ist zu kontrollieren,
ob der richtige Mortel verwendet wurde. Nach der Aushartung des Mortels ist zu
kontrollieren, dass kein Abriss des Mdrtels und keine Rissbildung in der Mértelfuge selbst
und im Anschluss zum Betonfertigteil (Flankenabriss) erfolgt ist.

- Kontrolle, dass der richtige Fugendichtstoff gemafl Anlage 1 im Anschluss an das Fugen-
band angeschlossen wurde.

- Fur den Fall, dass ein Beschichtungssystem aufgetragen wurde, ist zu kontrollieren, dass
das richtige Beschichtungssystem gemaf Anlage 1 verwendet wurde.

5 DIN 11622-2:2015-09 Garfuttersilos, Gillebehalter, Behalter in Biogasanlagen, Fahrsilos — Teil 2: Garfutter-
silos, Gullebehalter und Behalter in Biogasanlagen aus Beton
6 DIN 11622-5:2015-09 Garfuttersilos, Gillebehalter, Behalter in Biogasanlagen, Fahrsilos — Teil 5: Fahrsilos
DIN EN 13670:2011-03 Ausfuhrung von Tragwerken aus Beton
8 DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfihrung —

Anwendungsregeln zu DIN EN 13670, sowie DIN 1045-3 Berichtigung 1:2013-07
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3.24  Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebautes Fugenband) mit den
Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausfuhrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1)
mit einer Ubereinstimmungserklarung und folgenden zusatzlichen Kontrollen erfolgen:

— Kontrolle, ob das richtige Fugenband fir die fachgerechte Ausfihrung der Fugenband-
abdichtung verwendet wurde.

— Kontrolle der Ausfiihrung nach Abschnitt 3.2.3.

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Fugenbandabdichtung: "Agrar-RubberElast als Fugenband fir die Verwendung
zur Abdichtung in Behaltern und Fahrsilos in JGS- und
Biogasanlagen"

— Bescheidnummer: Z-74.51-208

— Antragsteller: B.T. innovation GmbH, Sudenburger Wuhne 60,
39116 Magdeburg

— Ausflhrung am: Datum

— Ausflhrung von: vollstdndige Firmenbezeichnung

— Art der Kontrollen oder Prifungen (siehe Abschnitt 3.2.3)

— Datum der Prifung

— Ergebnis der Kontrolle und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die Ausfuhrungskontrolle Verantwortlichen

(3) Wahrend der Herstellung der Fugenbandabdichtung sind Aufzeichnungen Uber den
Nachweis des Einbaus vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren. Die Aufzeichnungen
sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und dem Deutschen Institut
fur Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde und dem Sachversténdigen
(geman Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom einbauenden Betrieb unverziglich die er-
forderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels sind - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-
derlich - die Kontrollen oder Priufungen unverziglich zu wiederholen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit sowie der Funktions-
fahigkeit der JGS-Anlage gemall AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.2 durch den Betreiber einer
JGS-Anlage wird verwiesen. Hierfir gelten die unter Abschnitt 4.2 aufgeflhrten Kriterien in
Verbindung mit Abschnitt 4.3.

(2) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist, mit dem
Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Abdichtungssystems nur solche Betriebe zu
beauftragen, die fiur diese Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von AwSV, Anlage 7,
Abschnitt 2.4 sind.

(3) Es wird ebenso darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist,
eine Inbetriebnahmeprifung durch Sachverstandige nach Wasserrecht zu veranlassen (siehe
AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.4).
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(4) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Biogas-LA-Anlagen, die
Kontrollintervalle in Abhangigkeit von der nach diesem Bescheid zuldssigen Bean-
spruchungsdauer zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmafigen Kontrollen und alle von
dieser Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeich-
nungen sind dem Sachverstandigen (gemaf Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzu-
legen.

(5) Bei der Wiederherstellung der Flissigkeitsundurchlassigkeit des Fugenabdichtungs-
systems in bestehenden LA-Anlagen nach Abschnitt 4.4 hat der Betreiber gemal den
Vorschriften der AwSV

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustandes des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen (gemaf Vorschriften der AwSV) ist die Moglichkeit
der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts ein-
zuraumen.

4.2 Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV
(1) Inbetriebnahmeprifung

— Der Sachverstandige ist Gber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die
Mdglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor, wahrend und nach dem Einbau der Fugen-
bandabdichtung nach Abschnitt 3.2.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu
beurteilen.

— Die abschlielfende Priifung der Beschaffenheit der Fugenbandabdichtung hinsichtlich
Beschadigungen erfolgt durch Inaugenscheinnahme der Oberflache samtlicher Fugen der
jeweiligen Dichtkonstruktion.

— Der Sachverstandige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

(2) Wiederkehrende Prufungen bei Verwendung in L- und A-Anlagen von Biogasanlagen

— Die Untersuchung der Beschaffenheit der Fugenbandabdichtung geschieht durch
Sichtprufung aller BetonfertigteilstdRe der jeweiligen Dichtkonstruktion. Im Besonderen ist
auf Kantenabplatzungen des Betons und auf Abweichungen von der zuldssigen
Fugenbandkompression und beschadigte BT-Spannschlésser zu achten.

— Der Bereich vermortelter Spannschloss-Aussparungen ist auf Abrisse des Mértels und auf
Rissbildung in der Mdrtelfuge selbst und im Anschluss zum Betonfertigteil (Flankenabriss)
zu Uberprifen.

— Anhand der Dokumentation Uber die regelmaRigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden und
- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist.

Der Vergleich ist dabei zu den zulassigen Beanspruchungen dieses Bescheids vorzu-
nehmen.

— Ergeben sich Zweifel an der Dichtheit der Fugenbandabdichtung sind weitere Unter-
suchungen erforderlich. Hierzu mussen ggf. Proben (Bohrkerne) aus dem betroffenen
Bereich enthommen werden.

4.3 Mangelbeseitigung

Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Priifungen festgestellt
wurden. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen,
der die in diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Einbau-
und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen des
Abschnitts 3.2.1 erfilllt.
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4.4 Wiederherstellung der Dichtheit/ Fliissigkeitsundurchlassigkeit in bestehenden
Anlagen

(1) Die Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurchlassigkeit ist unter Bericksichti-
gung dieses Bescheids und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung fur das jeweilige Instandsetzungssystem zur Verwendung in JGS-
Anlagen fachkundig zu planen und auszufuhren.

(2) Vor der Wiederherstellung der Dichtheit/ Flussigkeitsundurchlassigkeit ist sicher zu stellen,

dass die in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schadigungen der Dichtkonstruktion
und deren Ursachen beseitigt wurden.

(3) Es gelten fir die Wiederherstellung der Dichtheit/ Fliissigkeitsundurchlassigkeit der

Fugenbandabdichtung die Bestimmungen dieses Bescheids sowie die Einbau- und
Verarbeitungsanweisung des Antragstellers.

(4) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurchlassigkeit sind nur
Betriebe nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.

(5) Bei wesentlichen MaRnahmen zur Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurch-
lassigkeit ist vom Betreiber, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, die

Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustands des wiederhergestellten Bereichs gemaR den
Vorschriften der AwSV zu veranlassen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Seiffarth
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Tabelle 1: Charakteristische Kennwerte des Fugenbands

Priifgegenstand Eigenschaft Einheit Priifgrundlage Kennwerte
1 2 3 4 5
Breite mm Sollmafde nach
geeignetes Anlage 3+ 10 %
Hohe mm Messverfahren Sollmalfie nach
Anlage 3+ 10 %
Dichte glem? R/'S rf'Z'r‘]'rLSn%183'1 1,340 +2 % /-4 %
Infrarotspektrum . DIN EN 1767 kein Hinweis auf
P Veranderungen
. : kein Hinweis auf
Xzzlrrr;grawmetnsche DIN EN ISO Veranderungen,
oy . . 11358-1 Gesamtmasseverlust:
Fugenband (25 °C bis 1000 °C) 58,5Ma-% £5 %
Druckfestigkeit bei 80 %
Stauchung im Normklima > | gem. hinterlegtem o
23/50 (Profil 17 mm x N/mm= 1 B ifolan 1,048 £10%
17 mm)
Haftzugfestigkeit auf em. hinterleatem
Beton im Normklima N/mm? g ifol 9 20,04
23/50 rutpian
schwarz, klebrig, knetbar,
. . . homogen, kein Hinweis auf
Beschaffenheit - visuelle Prifung Veranderungen,
frei von Rissen und Blasen

Tabelle 2: Zulassige Spannschldsser, Fugendichtstoffe und Beschichtungssysteme

Nr. | Eigenschaft Bemerkungen
1. Spannschloss nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
P Bauartgenehmigung Nr. Z-14.4-599
2. Fugendichtstoff im Anschluss an das | nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
Fugenband Bauartgenehmigung Nr. Z-74.62-176
3. Beschichtunassystem nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
gssy Bauartgenehmigung Nr. Z-59.17-436 oder Z-59.17-458

Agrar-RubberElast als Fugenband fir die Verwendung zur Abdichtung in Behaltern und
Fahrsilos in JGS- und Biogasanlagen

Charakteristische Kennwerte flir den Einbau

Anlage 1
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Haufigkeit Uber-
Gegenstand Eigenschaft Grundlage . wachungs-
WPK FU? wert
1 2 3 4 5 6

Breite, Hohe geeignetes Mess-

verfahren
Dichte DIN EN ISO

1183-1 _

(Verfahren A) Axje 2 x jahrlich | Anlage 1

: - — Liefercharge
Beschaffenheit visuelle Prufung
Infrarotspektrum DIN EN 1767
Thermogravimetrische | DIN EN ISO
Analyse 11358-1
Druckfestigkeit bei . .
Fugenband | g4 o, Stauchung im Do IZ':te”egtem Lieflr’éﬂ;r .| 2xiabricn | Anlage 1
Normklima 23/50 P g
Haftzugfestigkeit auf . .
) . gem. hinterlegtem 1xje T

Beton im Normklima . . 2 x jahrlich Anlage 1

Prufplan Liefercharge
23/50
Masse- und
Volumenénderung zum
nach Lagerung in gem. hinterlegtem . 2xin Bescheid
Prifflissigkeit der Prufplan 5 Jahren hinterlegte
Gruppe 2 der akt. Werte £ 5 %
DIBt-Liste 7

1) Die Priifungen haben an durch die Uberwachungsstelle aus der laufenden Produktion bzw. aus der Lagerhaltung reprasentativ

entnommenen Materialien zu erfolgen.

Agrar-RubberElast als Fugenband fir die Verwendung zur Abdichtung in Behaltern und
Fahrsilos in JGS- und Biogasanlagen

Grundlage fir den Ubereinstimmungsnachweis

Anlage 2
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RubberElast 17 x 17

/i

Agrar-RubberElast Lieferg(lgcf)slﬁnlgaicinband Bandmafe nach 80 % Stauchung
GroRe (mm x mm) | Breite in mm | Hohe in mm Bag?:&i:,:ﬁnn;?nhjg . Fugtzz?:;ed:‘egtﬁirﬁ?n%
17 x 17 17 17 8,5 3,4
25x19 25 19 12,5 3,8
22 x 22 22 22 11,0 4,4
32x25 32 25 16,0 5,0
37 x 28 37 28 18,5 5,6
38 x 32 38 32 19,0 6,4
46 x 40 46 40 23,0 8,0
48 x 42 48 42 24,0 8,4
. Agrar-RubberElast 17x17 (Auslieferzustand)
<L Agrar-RubberElast 17x17
(nach 80%iger Kompression auf 85 x 3,4 )
Abbildung 1: Fugenband im Auslieferungszustand und im eingebauten Zustand fir Agrar-

2

Abbildung 2: Links schrag angeschnittene Bandenden zur Bandverléangerung libereinandergelegt,
rechts Bandenden mit 5 cm Uberlapp seitlich zusammengedruckt

Agrar-RubberElast als Fugenband fir die Verwendung zur Abdichtung in Behaltern und
Fahrsilos in JGS- und Biogasanlagen

Abmessungen des Fugenbands, StoRformung

Anlage 3
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H e Boben

S Agrar- |
SszpB1 RubberElast

BT—SpannschIosg
Aussparung "'\

H: Bauteilhhe

%

(R_ G Bopen:  Bauteilbreite oben

Binen.  Bauteilbreite unten
S Pr b: Agrar-RubberElast Bandbreite
Spgy. Breite BT-Spannschlossaussparung aufien
Spga.  Breite BT-Spannschlossaussparung innen
- Bunten Spr:  Tiefe der BT-Spannschlossaussparung

R: Minimale Bauteilbreite an Aussparung

b

Abbildung 1: Links Agrar-RubberElast mittig an den schmalsten Stellen des Bauteils, rechts tberall méglichst mittig
verlegt

Abbildung 2: Agrar-RubberElast nach der Montage mit dem BT-Spannschloss

Agrar-RubberElast als Fugenband fiir die Verwendung zur Abdichtung in Behaltern und
Fahrsilos in JGS- und Biogasanlagen

Einbausituation - Beispiel Anlage 4
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l'\fd- Bestatigung des ausfiihrenden Betriebs
r.
1. Projekt - NAMIE....coo et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e ann
€ o USSR
2. = o= o U PR PRP P
Fugenabdichtungssystem "Agrar-RubberElast als Fugenband fiir die Verwendung zur Abdichtung in
Behaltern und Fahrsilos in JGS- und Biogas-Anlagen"
4, Bescheid: Z-74.51-208 vom 05.05.2022
5a Antragsteller: B.T. innovation GmbH, Sudenburger Wuhne 60, 39116 Magdeburg
Telefon: 0391 / 73 52 0, E-Mail: info@bt-innovation.de
5b Betrieb nach AWSYV e
5.c Bauzeit: e e
6. Das Fachpersonal des ausfihrenden Betriebs wurde vom Antragsteller des o. g. Bestéatigung liegt vor
Bescheids uber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet. ia / nein
J
7. Beurteilungen und Kontrollen vor und wahrend des Einbaus des Fugenabdichtungssystems
a) Vordem Einbau:
— Systemkomponenten geman Bescheid: ja I nein
— Untergrund/Haftgrund ist trocken: ja / nein
— Untergrund/Haftgrund ist frei von allen Verunreinigungen: ja / nein
— Kennzeichnung aller Komponenten gemaf Bescheid: ja / nein
— Behalterfiillhohe ist kleiner/gleich 4 m: ja / nein
b) Wahrend und nach dem Einbau:
— Fugenband befindet sich in der richtigen Position gemal Fugenplan: ja / nein
— Spannschlésser befinden sich auf der dem Befiillgut zugewandten Seite: ja / nein
— Spannschloss-Aussparungen wurden vermortelt: ja / nein
— Angabe der Mértelqualitat: =~
— Beschichtungssystem auf der dem Beflllgut zugewandten Seite aufgetragen: ja / nein
— Angabe des Beschichtungssystems: ...
— Fugenband weist vor dem Setzen des anschlielenden Betonfertigteils einen ja / nein
sicheren Sitz auf dem Untergrund auf:
— Max. zuldssige Komprimierung des Fugenbands wurde eingehalten: ja / nein
— Fugenband flllt den Fugenraum vollstandig aus: ja / nein
— Prifung durch Inaugenscheinnahme: |Ohne Beanstandungen Mit Beanstandungen
(nicht Zutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
Bemerkungen:
Datumi.....cooovice Unterschrift/ Stempel
Agrar-RubberElast als Fugenband fir die Verwendung zur Abdichtung in Behaltern und
Fahrsilos in JGS- und Biogasanlagen
s N . Anlage 5
Bestatigung des ausflihrenden Betriebs (MUSTER)
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